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2.4 Profilauswahl nach Mortelarten

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmértel:

Profilmaterialien Profilmaterialien
AuBenbereich Innenbereich

(ausgenommen Feuchtrdume und héusliche Béder)
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1) Bei Oberputzen / Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergriinden
sind eingebaute verzinkte Profile zusatzlich mit einer quarzgefiliten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdiinnt)
zu schitzen.

2)  Aluminium mit Grundbeschichtung.
@ zulassig

) nicht zulassig

@ nicht geeignet



